
INSPIRIUM I  Kolekcja POKA  

Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 380g/M2 +/-5%
Test Martindale: 18000-23000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4, mokro 3-4
Pilling: test (skala 1/5) 5

POKA 87 POKA 95 POKA 2 POKA 8

POKA 11 POKA 24 POKA 83 POKA 92

POKA 15



INSPIRIUM  I  Kolekcja ORINA

Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 270g/M2 +/-5%
Test Martindale: 100 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4
Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4

ORINA 21 ORINA 29 ORINA 81 ORINA 83

ORINA 90 ORINA 91 ORINA 92 ORINA 94

ORINA 96 ORINA 97 ORINA 100



INSPIRIUM  I  Kolekcja EGA 

Kompozycja włókien: 100% POLYESTER
Gramatura: 330g/M2 +/-5%
Test Martindale: 69700 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4

EGA 15 EGA 21 EGA 22 EGA 23

EGA 24 EGA 25 EGA 27 EGA 80

EGA 90 EGA 91 EGA 95 EGA 96



INSPIRIUM  I  Kolekcja SARI

Kompozycja włókien: 100% PES
Gramatura: 245g/M2 +/-5%
Test Martindale: 100000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4
Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4

SARI 01 SARI 04 SARI 05 SARI 14

SARI 21 SARI 96 SARI 27


